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Gambar L. 1: Pemasangan spesimen 

 
Gambar L. 2: Penimbangan pahat sebelum di lakukan pembubutan 



 

 

 

 

 
Gambar L. 3: Proses pembubutan spesimen 

 
Gambar L. 4: Penimbangan pahat setelah dilakukan pembubutan 



 

 

 

 

 
Gambar L. 5: Pengamatan keausan pahat dengan mikroskop 

 
Gambar L. 6: Keausan pahat pada gerak makan 0,6 mm/put 



 

 

 

 

 
Gambar L. 7: Keausan pahat pada gerak makan 0,8 mm/put 

 
Gambar L. 8: Keausan pahat pada putaran spindel 400 rpm 

 



 

 

 

 

 
Gambar L. 9: Keausan pahat pada putaran spindel 600 rpm 

 
Gambar L. 10: Berat pahat spesimen 1 sebelum dilakukan pembubutan. 



 

 

 

 

 
Gambar L. 11: Berat pahat spesimen 1 setelah dilakukan pembubutan. 

 
Gambar L. 12: Foto Bersama teknisi laboratorium jurusan teknik pemesinan SMK 
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