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                ABSTRAK 

 
Weko Pongsibau Patanduk, (216 212 202) Pengaruh variasi waktu dan jenis zat 

perendaman serat pandanus tectorius terhadap kekuatan tarik pada material komposit. 

Dibimbing oleh : Dr. Frans Robert Bethony, S.T.,M.T dan Formanto Paliling, 

S.T.,M.T. 

  Komposit merupakan perpaduan dari dua material atau lebih yang memiliki 

fasa yang berbeda menjadi satu material yang baru dan memiliki properties lebih baik 

dari keduanya. Komposit menjadi alat alternatif pengganti bahan logam, hal ini 

disebabkan sifat dari komposit serat yang kuat dan mempunyai berat yang lebih ringan 

dibandingkan logam. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi waktu dan jenis perendaman 

serat daun pandanus tectorius terhadap kekuatan tarik pada perendaman sprite, 

perendaman CH3COOH dan perendaman C6H12O6 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dimana penulis melakukan perendaman terhadap serat daun pandanus tectorius 

sebelum di campur atau di buat spesimen uji tarik dengan mencampur resin 100 

gram/ml + katalis1 ml kemudian di cetak, setelah itu di uji dengan pengujian kekuatan 

tarik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan perendaman serat pandanus tectorius 

berpengaruh terhadap uji kekuatan tarik komposit sebagai bahan penguat. Pada proses 

perendaman serat pandanus tectorius menggunakan sprite pada spesimen pertama 

memiliki nilai rata-rata 29,703 Mpa, pada spesimen ke dua memiliki nilai rata-rata 

33,801 Mpa dan pada spesimen ketiga memiliki nilai rata-rata 40,813 Mpa. Sedankan 

perendaman mengunakan CH3COOH pada spesimen pertama memiliki nilai rata-rata 

43,301 Mpa, pada spesimen kedua memiliki nilai rata-rata 45,312 Mpa dan pada 

spesimen ke tiga memiliki nilai rata-rata  47,650 Mpa, perendaman mengunakan 

C6H12O6 pada spesimen pertama memiliki nilai rata-rata 43,133 Mpa, pada spesimen 

kedua memiliki nilai rata-rata 49,587 Mpa dan spesimen ketiga memiliki nilai rata-

rata  53,223 Mpa. 

 

Kata Kunci : CH3COOH, C6H12O6, kekuatan tarik,  pandanus tectorius, sprite. 
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       Simbol  Keterangan Satuan  

σ Tegangan  tarik  MPa 

F Gaya yang diaplikasikan N  

Lo Panjang spesimen  mm 
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